


	Изучим свойства трикотажа
	Факторы, влияющие на потребительские свойства и качество женских колготок
	Социологический метод определения показателей качества женских колготок основан на сборе и анализе мнений потребителей. Сбор мнений потребителей осуществляется различными способами: устный опрос, распространение анкет-вопросников.
	Метод испытания устойчивости окраски к стиркам: аппаратура, материалы, реактивы.
	Металлическая или алюминиевая ёмкость для кипячения. Мыло олеиновое текстильное или детское в пересчете на 85 % -ное. Сода кальционированная техническая. Вода дистиллированная. Две пробы испытуемого изделия.
	На пробах необходимо отметить контрольные знаки, предварительно записав расстояние между ними. После этого пробы помещают в емкость с водой и кипятят в течении 10 минут. После кипячения пробы вынимают, отжимают с помощью фильтровальной бумаги, при этом не растягивая и сушат в естественных условиях. После того, как пробы окончательно будут высушены необходимо измерить расстояние между контрольными знаками после кипячения. Полученные данные занести в таблицу. Аппаратура для испытания устойчивости окраски к стиркам представлена на рисунке 16.
	
	Проведение испытания: Состав растворов для стирок, условия проведения испытания и модуль ванны в зависимости от метода испытания указаны в таблице. Приготовленные составные рабочие пробы помещают в емкость, заливают раствором, предварительно нагретым до соответствующей температуры, и обрабатывают в условиях, указанных в таблице 5.
	Таблица 5 - Условия обработки рабочих проб для испытаний на устойчивость окраски
	Метод определения усадки чулочно-носочных изделий
	Аппаратура и материалы: линейка, металлическая или алюминиевая емкость для кипячения, вода дистиллированная, пробы испытуемого материала.
	Проведение испытания: на пробах необходимо отметить контрольные знаки, предварительно записав расстояние между ними. После этого пробы помещают в емкость с водой и кипятят в течении 10 минут. После кипячения пробы вынимают, отжимают с помощью фильтровальной бумаги, при этом не растягивая и сушат в естественных условиях.
	Обработка результатов: после того, как пробы окончательно будут высушены необходимо измерить расстояние между контрольными знаками после кипячения. Полученные данные занести в таблицу.
	Колготки должны соответствовать требованиям нормативного документа. Линейные размерные характеристики испытуемых объектов представлены в таблице 20.
	Таблица 20 - Линейные размеры испытуемых объектов
	Определение устойчивости к истиранию изделий
	Отбор проб был произведен в соответствии со стандартами для определения устойчивости к истиранию колготок. Мы взяли по одной пробе от каждого изделия, диаметром 65 мм. В качестве абразива и в трех головках рабочей части прибора используется серошинельное сукно
	По результатам испытаний получили, что каждый из объектов исследования соответствует требованию стандарта - выдерживают 400 оборотов, однако у образца № 2 пиллингуемость образуется раньше всех, а у образца № 1 устойчивость к образованию пиллей самая высокая.
	Полученные данные о пиллингуемости образцов представлены в таблице 22.
	Таблица 22 - Пиллингуемость испытуемых образцов
	Определение усадки колготок
	При смачивании и стирке трикотажа выпрямленные участки нитей в петлях начинают изгибаться, наоборот, радиус кривизны изогнутых дуг растет, происходит смещение точек контакта, вследствие чего соотношение длины и ширины петель изменяется. В результате этого изменяется длина, ширина и толщина трикотажа. В зависимости от волокнистого состава, переплетения и плотности трикотажа, а также условий его формования при смачивании происходит различное уменьшение, а иногда увеличение его размеров. Нить из распущенного трикотажа, как и вынутая из ткани, сохраняет волнообразную форму, а при увлажнении вследствие набухания несколько распрямляется.
	Испытания были проведены в соответствии со стандартами, в качестве испытуемого материала использовался один чулочно - носочный экземпляр от каждой подобранной пары. Контрольные знаки намечались на линии следа колготок.
	Таблица 23 - Усадка испытуемых образцов с помощью стирки
	Определение устойчивости окраски к стиркам
	Каждый из образцов подвергся 15 минутной стирке в мыльно-содовом растворе, соответствующем ГОСТ. Результаты испытаний занесены в таблицу 24.
	Таблица 24 - Изменение окраски после стирки испытуемых объектов
	Определение устойчивости окраски образцов к стирке показало, что самым устойчивым оказался образец №1, который не потерял свой цвет и не окрасил воду, однако образец №3 наоборот, сильно окрасил воду и потерял свой насыщенный цвет. Этому способствуют характеристики материала - волокнистый состав, крутка нитей, переплетение, а также характеристики проведения испытания - температура и состав моющего средства.
	Изделие такого типа больше всех подходит для повседневной носки по всем своим характеристикам, такой продукт можно смело приобретать и не переживать о его долговечности.
	Однако образец №3 по сравнению с остальными испытуемыми материалами проявил худшие показатели, он имеет плохую устойчивость к стиркам, большую усадку и высокие показатели истирания и пиллингуемости.
	«Сибирь»
	8. Где Вы чаще всего покупаете колготки? 
	9. Где Вы встречаете рекламу женских капроновых колготок?
	а) в магазине;
	б) в журнале;
	в) наружная реклама;
	г) в интернете;
	д) по тв;
	е) другое.
	10. Какова вероятность того, что реклама, содержащая в себе слова «акция» и «скидка» привлечет Ваше внимание больше?
	а) высокая;
	б) возможно;
	в) затрудняюсь ответить;
	г) скорее нет;
	д) полностью исключено.
	11. В каких социальных сетях Вы наиболее активны? 
	12. Выше, какой цены Вы НЕ приобретете, колготки, поскольку сочтете, что цена завышена?
	13. Какую цену на колготки Вы считаете справедливой?
	14. Укажите Ваш средний доход на семью?


